
                 20         /أبحاث وتجارب       تقرير رقم                              (   2   ) من)   1) صفحة 

                  

 

                                                            
                                                            

                                                              

 

 
 
 
 
 
 

    20       /      /         بتاريخ:    أبحاث وتجارب (          )  تقرير رقم:
 
 

 
   0   :القائـم بإحضـار العينات بيانات إدارية:

  :  الوارد منها العيناتالجهة                    

 بيان العينات:

 .عينة بوية :(        عينة رقم )  .1

 أجريت و النتائج :  التيالاختبارات 
 

 الاختبارات مسلسل
 عينة رقم

 
 المصرية المواصفات

 متجانس سهل الاستخدام سهل الاستخدام متجانس القوام 1

 مطابق للعينة المتفق عليها  اللون 2

  المظهر 3
ناعم خالى من التحبيب و 

 التسيل

 ميكرون 60لا تزيد عن   درجة نعومة الطحن ) ميكرون ( 4

 150-110  اللزوجة ) ثانية ( 5

 ـــــــــــــــ  ( 3الكثافة ) جم / سم 6

7 

 صلد سطحى س ق س ق زمن الجفاف

     صلد سطحى
 لا تزيد 

 ساعة1/2 عن 

 لا تزيد 
عن  
 ساعة

 يجتاز الاختبار اجتازت الاختبار مقاومة الإنثائية 8

 لا يتأثر بالماء اجتازت الاختبار مقاومة الماء المقطر 9

 مجم 500لا تزيد عن   مقاومة البرى ) مجم ( 10

 

 

 

 

 

 

 الإدارة العامـــة           
 ةـزيـركـل المـامـــمعـلل         

 معمل الكـيميـاء و البويــات

     
 

 أحضرها الذى مسئولية الواردة العينات



                 20         /أبحاث وتجارب       تقرير رقم                              (   2   ) من)   1) صفحة 

                  

 

 

 

 

 

 

    20/             /         بتاريخ:    أبحاث وتجارب (          )  تقرير رقم:
 

 على البارد: البويةلعينة  الكيميائيتابع التحليل 

 
 

 

 الاختبارات مسلسل
 عينة رقم

 
 المصرية القياسية المواصفات

 الباقى  ) % ( ةنسبة المواد المتطاير 11

 ـــــــــــــــ  ) % ( ةنسبة المواد غير المتطاير 12

 % حد أدنى 20  نسبة المادة الرابطة ) % ( 13

 ـــــــــــــــ  نسبة المسحوق ) % ( 14

 % حد أدنى 20  نسبة ثانى أكسيد التيتانيوم ) % ( 15

  و السيليكا ) % ( منسبة كبريتات الباريو 16
 ( % حد أقصى 25+8) 

  نسبة كربونات الكالسيوم ) % ( 17

 

 

 التعليق والتوصيات :

 .والمعمل غير مسئول عن التوريد لا تمثل إلا نفسها وتحت مسئولية الذي أحضرها عينةال-1

 

 .في اختبارات النعومه واللزوجة  القياسية المصريةحدود المواصفات تخرج عن  (       ) رقم  العينة -2

 

 تاريخ اصدار التقرير :
 

 مسئول الجودة :               المدير الفنى للمعمل :م/                           

                      
  مدير عام المعامل المركزية مديرعام المعامل لضبط الجودة                                             

 
 

 الإدارة العامـــة           
 ةـزيـركـل المـامـــمعـلل         

 يــاتالبو معمل الكـيميـاء و     
 

     
 



 

           (   20        -     تقرير رقم )                                                                                             (   1   ) من)  1 ) صفحة 

        

 

 ةـــلعامالإدارة ا
 ةـزيـركـل المـامــــــمعـلل

 ةركزيالإدارة المـــ
 ةـزيـركـل المـامـــمعـلل

 معمل البويــات                 

 ـــــــــــــــــــ    
     20      /       /        بتاريخ:   (    )  تقرير رقم: 

 20      /     /     ( بتاريخ      ضمن أمر توريد رقم ) كابيتال الواردة من شركة عينات ال بخصوص:
 
 

  
    

  القائـم بإحضـار العينات:

  0  الجهة الوارد منها العينات:

 .  :الشركة الموردة 

 بيان العينات:

 . )(من خام مذيب خليط  اتعين (  نة رقم )عي-1

 الاختبارات التى أجريت و النتائج : 
 

 الاختبارات مسلسل
 عينة 

 خام مذيب خليط
 عينة 

 خام مذيب خليط
المواصفات الخاصة 

 بالانتاج

    الكثافة 1

    درجة اللون 2

 

 - التعليق والتوصيات :

 .العينات الواردة لا تمثل إلا نفسها وتحت مسئولية الذي أحضرها و المعمل غير مسئول عن التوريد -1

 0الواردة للمعامل  بالأنتاج الخاصة القياسية المواصفاتتتفق و حدود  العينات -2

  

 أحضرها الذى مسئولية الواردة العينات


